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CLOUCRYL sp I‘ithu I Ier Technisches Datenblatt

Charakteristik Lagerung/Entsorgung

Fullkraftiger, deckender, schnelltrocknender und leicht In gut verschlossenen Originalgebinden kihl/frostfrei lagern.
schleifbarer Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharz- Lackreste mussen unter Beachtung der behérdlichen
Spritzflller mit guter Haftung — auch auf schwierigen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.
Untergrinden. Empfohlene Abfallschlissel-Nr. gemaB europaischem

Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgultige Festlegung muss
in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).

Anwendungsgebiete Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre

Grundierung von Md&beln aller Art und zugehdrigen

Anbauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich Sicherheitshinweise

flr geschlossenporige, farbige Lackierungen in Verbindung

mit CLOUCRYL Decklacken. Nicht in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die

Kanalisation gelangen lassen (WGK 2).

V beituna/Applikati @ @ CLOUCRYL-Harter und.der mit Harter versetzte _SpritszIIer.
erarberiing/Appiikation 5 enthalten Isocyanate, die Haut und Atemwege reizen, sensi-

Auftragsmethoden: Becher  Airmix bilisieren oder allergische Reaktionen auslésen kdnnen.

@ Spritzduse (mm): 2,0-2,5 0,33-0,41 Wahrend und nach dem Verarbeiten fur stdndige Frischluft-

Spritzdruck (bar): 2,5-3,5 60-150 zufuhr sorgen. Dampfe nicht einatmen. Bei unzureichender

Auftragsmenge (g/m?): 200-300 200-300 BelUftung Atemschutzgerat anlegen. Allergiker und Personen,

Ergiebigkeit (m?Liter): 3 3 die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dirfen nicht fur

Arbeiten mit diesen Anstrichstoffen herangezogen werden.

Technische Daten
Besondere Hinweise

Mischungsverhéltnis: 10:1 Volumenteile bzw.
12:1 Gewichtsteile CLOUCRYL Decklack unmittelbar nach dem Planschliff der
mit CLOUCRYL-Harter letzten Spritzfiillerschicht auftragen!

Topfzeit bei 20 °C: 8 Stunden

Verdiinnung: DD-Verdiinnung Nr. 29 .

Verarbeitungsviskositat: ~ 60 sek / DIN 4mm Priifnormen

gﬁ:ﬁ:ﬁgﬁéwr \Ive2‘|[63 s;el1(,25D(;N omm Nach Endlackierung mit CLOUCRYL Decklack werden

folgende Prifnormen erfillt:

DIN 68861-1B (chemische Beanspruchung)
Entspricht den Erfordernissen des § 35 Lebensmittel-
Trocknung und Bedarfsgegenstandegesetzes (friiher DIN 53160
speichel- und schweiBecht)

schwarz ~ 1,120

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken: 30 Minuten

Uberlackierbar: 6 Stunden Besielihinelss

stapelfahig: 2 Tage Artikel-Nr.:
CLOUCRYL Spritzfuller weiB 200.17789
Reinigung CLOUCRYL Spritzflller schwarz 201.15615
CLOUCRYL-Harter 1909.00000

Sofort nach der Verarbeitung Gerate mit DD-Verdiinnung
Nr. 29 oder CLOU® Reinigungsverdlinnung reinigen.

DD-Verdiinnung Nr. 29 29.00000




CLOUCRYL Spritzfiiller

Vorbehandlung

Der Untergrund muss fest, tragféahig, trocken, sauber,
schmutz-, 6l- und fettfrei sein. Tragfahige Altanstriche
anschleifen (Kérnung 150), nicht tragfahige restlos entfernen.

Saugfahige Untergriinde (wie Massivholz, MDF-Platten,
Hartfaserplatten, folierte Spanplatten) 1x mit CLOUCRYL
glédnzend oder CLOUCRYL Fullgrund absperren.

Farbige oder harzreiche Holzer (z. B. Kiefer) sowie
Holzoberflachen mit dunklen Einlaufen zundchst mit

der Grundierungsmischung CLOU® DD-Lack 28 griindlich
isolieren, um ein spateres Durchschlagen von Holzinhalts-
stoffen zu verhindern.

Melaminharzbeschichtete Holzwerkstiicke gut anschleifen.

Verarbeitung/Applikation
(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8-12 %)

Vor dem Ansetzen den Spritzfiller grindlich aufriihren und
den Harter durchschiitteln. Den Harter sorgfaltig dosieren,
um die optimale Fille und Schleifbarkeit zu erhalten.

Mischung:

100 Volumenteile (1) CLOUCRYL Spritzfuller

10 Volumenteile (1) CLOUCRYL-Harter
nach Bedarf DD-Verdiinnung Nr. 29

oder

120 Gewichtsteile (kg) CLOUCRYL Spritzfiller

10 Gewichtsteile (kg) CLOUCRYL-Héarter
nach Bedarf DD-Verdiinnung Nr. 29

Zuerst die Spritzflller- und die Harterkomponente in einem
sauberen GefaB grundlich vermischen. Eine gleichméaBige
Vermischung der beiden Komponenten muss gewahrleistet
sein. Danach die Verdiinnung ebenso sorgféltig unterrihren.

Auf die entsprechend vorbereitete Flache den zubereiteten
Spritzflller 2-3x auftragen. Feinporige Holzer bendtigen in

der Regel 1-2 Auftrage. Frisch beschichtete Werkstlicke so
ablegen, dass eine schnelle An- und Durchtrocknung még-
lich ist (fUr Luftzirkulation sorgen).

Verarbeitungsanweisung

Hartung
(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

Nach einer Trocknungszeit von mindestens 6 Stunden
(besser tber Nacht) vor dem n&chsten Lackiergang sorgfal-
tig mit Kérnung 240/280 zwischenschleifen und entstauben,
um eine einwandfreie Haftung der einzelnen Lackschichten
zueinander sicherzustellen.

Nach dem letzten Spritzfillerauftrag eine Trocknungszeit
Uber Nacht einlegen. Je langer die Trocknungszeit, desto
besser das Stehvermégen des gesamten Lackaufbaues.

Abschlussbeschichtung

Unmittelbar nach dem Planschliff des letzten Spritzfillerauf-
trages (Kérnung 240-400, abgestuft) den gewlinschten
CLOUCRYL Decklack auftragen. Weitere Hinweise siehe
Technisches Merkblatt ,,CLOUCRYL Decklack”.

Besondere Hinweise

Der Zwischenschliff muss immer unmittelbar vor dem
néchsten Fiiller- bzw. Lackauftrag erfolgen.

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie basiert auf
unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Verfahrensangaben missen
gegebenenfalls den Arbeitsverhéltnissen angepasst werden.

Alle bisherigen Technischen Merkblatter verlieren hiermit ihre Giiltigkeit.






